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CERTYFIKAT
KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA

3 Informacje o wytworcy
oSS Jednostka certyfikuiaca: DT
5 WPSIOWPS wytwéroy 05/2016 Numer certyfikatu: 25160 1682 2016
6 Wytwérea Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.
7 Adres: ul. Jasiriskiego 18
37-700 Przemys|
8 Przepis/norma dotyczaca badania: PRCt-01 / PN-EN ISO 15613:2006
9 Data spawania: 19.08.2016
10 Zakres kwalifikowania
11 Proces(y) spawania sspawanie elektrodg metalowa w ostonie gazéw aktywnych (135)
12 Typ zigcza i spoiny zigcza teowe; spoiny czolom (BW) (czes$ciowo przetopione, wykonane: z jednej/dwéch stron,
bez/z p ), spoiny p (FW) (wykonywane zhdmj lub z dwéch stron)
=i )i podgrupa(y) ?o;;mm stale te] same] grupy o réwne] lub nizsze] granicy plastycznotci
14 Grubosé materialu podstawowego [mm]\ . BW: (3,0 +20,0) /(20,0 +80,0)  FW: (5,0 +20,0)/2 5,0
15 Grubo$¢ spoiny czolowej [mm} (3,0 +20,0) / (20,0 + 80,0)
16 Grubo$é spoiny pachwinowej [mm] bez ograniczeri
17 Jednosciegowa/Wieloéciegowa BW: wielo$ciegowa FW: wieloo$ciegowa
18 Srednica zewngtrzna rury [mm] —
19 Oznaczenie materialu dodatkowego PN-EN ISO 16834-A - G 69 4M Mn3NitMo
20 Nazwa handlowa materialu dodatkowego Muitimet IMT NiMoCr (sr;a"z;x 2:::&;0::" :iia n;“:::n?; dsﬁ}:dnit::”dlznd:u':;?nt?” otym
21 Wymiar materiatu dodatkowego [mm] 1,0 (dopuszcza sig zmiang wymiaru, pod zachowania i podanych w pozycji 26)
22 Oznaczenie gazu ostonowego/topnika PN-EN ISO 14175 - M21 - ArC - 18
23 Oznaczenie gazu formujgcego =
24 Rodzaj pradu spawania i biegunowo$¢ DC (+)
25 Sposéb przenoszenia metalu tuk zwarciowy
26 Wprowadzone GIO?‘O [kJ/mm] BW: 0,91+ 1,49 FW: 0,91 + 1,49
27 Pozycje spawania BW: PA, PC, PE, PF FW: PA, PB, PC, PD, PF
28 Temperatura podgrzewania wst¢pnego [°C] - O
29 Temperatura migdzy$ciegowa [°C] 150
30 Nagrzewanie po spawaniu [°C] -
31 Obrdbka cieplna po spawaniu i/lub starzenie -
32 Inne informacje (patrz réwniez 8.5) ystem p pojedyczego drutu
33 Poswiadcza sig, ze ziacza prébne zgodnie z wymaganiami wyzej wymienionych i dotyczacej badania z wyniki
zadawalajgcym. Kwalifikowanie jest wazne w warunkach produkcy]nydw lub montazowych, pod warunkiem zachowania technicznego i j i ytworcy
34 Miejscowosé J Data wystawienia Imig i nazwisko, podpis
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